GLASREINIGUNG

Glas vertragt viel - aber nicht alles!

Glas als Teil der Fassade unterliegt der natirlichen
und baubedingten Verschmutzung. Normale Ver-
schmutzungen, in angemessenen Intervallen fachge-
recht gereinigt, stellen fir Glas kein Problem dar. In
Abh&ngigkeit von Zeit, Standort, Klima und Bausituati-
on kann es aber zu einer deutlichen und physikalischen
Ablagerung von Verschmutzungen an der Glasoberfla-
che kammen, bei denen die fachgerechte Reinigung
besonders wichtig ist.

Dieses Merkblatt soll Hinweise geben zur Verhinde-
rung und Minimierung von Yerschmutzungen wahrend
der Lebensdauer und zur fachgerechten und zeitnahen
Reinigung von verschiedenen Glasoberflachen.

Reinigungsarten

Wahrend des Baufortschritts: Grundsatzlich ist jede
aggressive Verschmutzung im Laufe des Baufort-
schritts zu vermeiden. Sollte dies dennoch vorkom-
men, so missen die Verschmutzungen sofort nach
dem Entstehen vom Verursacher mit nicht aggressiven
Mitteln rickstandsfrei abgewaschen werden.

Insbesondere Beton- und Zementschldmme, Putze
und Mdrtel sind hochalkalisch und fiihren zu einer Ver-
atzung des Glases (Blindwerden), werden sie nicht so-
fort mit reichlich Wasser abgespilt. Staubige und kor-
nige Ablagerungen missen fachgerecht, jedoch
keinesfalls trocken entfernt werden. Der Auftraggeber
ist aufgrund seiner Mitwirkungs- und Schutzpflichten
verantwortlich, das Zusammenwirken der verschiede-
nen Arbeitsausfiihrungen zu regeln und insbesondere
die nachfolgenden Parteien Uber die notwendigen
Schutzmassnahmen in Kenntnis zu setzen.
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Eine Minimierung von Verschmutzungen kann durch
einen optimierten Bauablauf und durch separat beauf-
tragte Schutzmassnahmen, wie z.B. das Anbringen
von Schutzfolien vor die Fenster bzw. Fassadenflachen
erreicht werden.

Die sogenannte Erstreinigung hat die Aufgabe, die
Bauteile nach der Fertigstellung des Bauwerks zu rei-
nigen. Sie dient allerdings nicht dazu, alle wéhrend der
gesamten Zeit des Baufortschritts angefallenen Ver-
schmutzungen zu beseitigen.

Empfohlener Reinigungsablauf
Keine Trockenreinigung!
Glas reichlich mit Wasser bespriihen, um harte ab-
rasive Partikel aufzuweichen und zu l6sen.
Reinigungshilfsmittel regelmassig reinigen, um kei-
ne Kratzer zu verursachen.
Trocknen mit einem weichen, sauberen Tuch.
Fett- und Dichtstoffrickstande mit handelsiblichen
Losungsmitteln entfernen und danach mit Wasser
nachspllen.
Pflege: Alle zwei Monate mit Hilfe handelsiblicher,
nicht scheuernder Reinigungsmittel reinigen, nach-
dem die Flache zundchst reichlich befeuchtet wurde.
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